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PRODUKTDATENBLATT

Sika® Ucrete® PFS
(ehemals Ucrete® PFS)

Spachtelfähige, gefüllte, schnelle Grundierung für Sika® Ucrete® Polyurethanbetonbeläge

PRODUKTBESCHREIBUNG
3-komponentige, lösemittelfreie, schnell- und tieftem-
peraturhärtende, unpigmentierte Haftschlämme auf 
Polyurethanharzbasis mit vorkonfektionierten Spezial-
füllstoffen für Schichtdicken von 0.3 – 1 mm.
Kein eigenständiger Belag und muss mit dem jeweili-
gen einzusetzenden Sika® Ucrete® Bodenbelag überar-
beitet werden.

ANWENDUNG
Wird auf fertigen Betonsubstraten aufgebracht, um 
diese porenverschliessend und kapillarabdichtend 
für die nachträglich zu applizierenden Sika® Ucrete® 
Polyurethanbetonböden vorzubereiten

▪

Wird überall dort eingesetzt, wo sehr kurze Überar-
beitungszeiten erforderlich sind bzw. tiefe Tempera-
turen des Untergrundes gegeben sind

▪

VORTEILE
Leicht verarbeitbar▪
Reduziert die Porosität der zu überarbeitenden Beto-
noberfläche und damit das Risiko von Lufteinschlüs-
sen, dadurch wird die Gefahr von Oberflächenstö-
rungen minimiert

▪

Rautiefen und kleinere Unebenheiten können egali-
siert werden

▪

Bei einer Untergrundtemperatur von +10 °C bereits 
nach 4 Stunden überarbeitbar

▪

PRÜFZEUGNISSE
Es gelten die Prüfungen der relevanten Sika® Ucrete® 
Oberbelagssysteme.

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis Wässriger Polyurethan-Zement-Hybrid

Lieferform Part 1:   2.83 kg (Folienbeutel)
Part 2:   2.86 kg (Folienbeutel)
Part 3:   7.00 kg (Folienbeutel)
Part 1 + 2 + 3: 12.69 kg

Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde:
Part 1:   9 Monate ab Produktionsdatum
Part 2: 12 Monate ab Produktionsdatum
Part 3:   9 Monate ab Produktionsdatum
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Lagerbedingungen Verschlossene Originalgebinde sind trocken und im Temperaturbereich 
von +5 °C bis +30 °C (idealerweise zwischen +18 °C und +25 °C) zu lagern. 
Direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturunterschreitung sind zu ver-
meiden.
 
Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung sind dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Haftzugfestigkeit > 2.0 N/mm2 (Betonbruch) (EN 1542)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch Min. 0.6 kg/m2, max. 2.0 kg/m2 (sonst Blasenbildung!) 
 
Rollapplikation: 0.6 kg/m2

Kratzspachtelung: 1.0 – 1.5 kg/m2

Schichtdicke 0.3 – 1.0 mm

Materialtemperatur Min. +10 °C, max. +20 °C

Lufttemperatur Min. +5 °C, max. +30 °C

Taupunkt Sika® Ucrete® PFS darf nicht appliziert werden wenn atmosphärische Kon-
densation auftritt oder vor der Beschichtung auftreten kann, d. h. wenn 
der Taupunkt erreicht ist oder wenn die Oberflächentemperatur < 3 °C 
über der Taupunkttemperatur liegt.

Untergrundtemperatur Min. +5 °C, max. +30 °C

Topfzeit 5 Minuten (+23 °C)

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen   +5 °C, 50 % r.F. 7 Stunden
+10 °C, 50 % r.F. 4 Stunden
+20 °C, 50 % r.F. 3 Stunden
+30 °C, 50 % r.F. 2 Stunden

Hinweis: Die Oberfläche muss vor der Überarbeitung hart und klebfrei 
sein. 
 
Die Zeiten sind ungefähre Angaben und können sich je nach Luftfeuchtig-
keit, Umgebungs- und Untergrundtemperatur ändern.

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen techni-
schen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle 
Messdaten können durch Umstände abweichen, die 
ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-
BEITSSCHUTZ
Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das 
SDB enthält Informationen und Ratschläge zur siche-
ren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemi-
scher Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-
kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Sika® Ucrete® Beläge können aufgrund ihrer Starr-
heit keinerlei Rissbewegungen des Untergrundes fol-
gen. Daher sind Rissbewegungen auszuschliessen.
 
Bei Rissen sind zunächst deren Ursache und Beschaf-
fenheit zu ermitteln, hierzu sind Entnahmen von Bohr-
kernen meist erforderlich. Die kraftschlüssige Füllung 
von Rissen hat nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunde zu erfolgen.
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Der Untergrund muss fest, trocken, feingriffig und 
tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie 
trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummi-
abrieb oder Ähnlichem. Eine Untergrundvorbehand-
lung durch Granulat- oder Kugelstrahlen, Hoch- oder 
Höchstdruckwasserstrahlen oder Ähnlichem ist vor 
Grundierungsauftrag zwingend erforderlich.
 
Nach der Untergrundvorbehandlung muss die Ab-
reissfestigkeit des Untergrundes min. 1.5 N/mm2 be-
tragen.
 
Der zu beschichtende Untergrund muss gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit bzw. drückendes Wasser gesichert 
sein.
 
Die nachfolgenden Untergründe gelten als geeignet 
für die Überarbeitung mit Sika® Ucrete® PFS. Eine ord-
nungsgemässe Untergrundvorbehandlung wird vor-
ausgesetzt.

Monolithische Betontragschicht, bewehrt (min. 
C25/30), nach DIN EN 206-1, ausser Leichtbeton

▪

Polymermodifizierte Zementestriche im Verbund, 
min. CT-C30-F4, Mindestschichtdicke 25 mm, nach 
DIN 18560-3

▪

Polymermodifizierte Zementestriche auf Dämm-
schicht, min. CT-C40-F5, Mindestschichtdicke 75 mm, 
nach DIN 18560-2

▪

Polymermodifizierte Zementestriche auf Abdich-
tungsschicht, min. CT-C40-F5, Mindestschichtdicke 
75 mm, nach DIN 18560-4

▪

Terrazzo-Oberflächen auf Zementbasis▪
Bereits vorhandene Sika® Ucrete® Beläge▪

 
Sika® Ucrete® kann auf 7 Tage altem Beton (dies ent-
spricht einer Restfeuchte von 6 – 8 %, gemessen nach 
der CM-Methode) oder auf 2 – 3 Tage altem kunst-
stoffvergütetem Zementestrich verarbeitet werden.

MISCHEN

Zunächst Part 1 und Part 2 in ein sauberes Gefäss fül-
len und gründlich mit einem langsam laufenden Rühr-
werk bei ca. 300 U/Min. mischen. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Komponenten restlos „auslaufen“. Auch 
die Boden- und Randbereiche des Mischgefässes müs-
sen dabei erfasst werden.
 
Der Mischvorgang ist höchstens 20 Sekunden bis zum 
homogenen Zustand durchzuführen. Anschliessend 
wird Part 3 zugefügt und erneut ca. 1.5 Minuten ge-
mischt. Auf klumpenfreies und homogenes Anmischen 
ist zu achten.

Bauseits sind nur komplette Gebinde zu verarbeiten. 
Teilmengen können nicht angemischt werden.
 
Die Temperatur der Komponenten sollte beim Misch-
vorgang zwischen +15 °C und +25 °C liegen.

APPLIKATION

Die fertige Mischung ist sofort vollständig auszugies-
sen und mittels Stahltraufel, Glättkelle oder Weich-
gummirakel in zwei Richtungen aufzukratzen, um 
einen sicheren Porenverschluss zu gewährleisten.
 
Verankerungsschnitte bis zum Querschnitt von max. 
8 × 8 mm dürfen mit Sika® Ucrete® PFS gefüllt werden. 
Grössere Verankerungsschnitte sind zu belassen und 
nur mit Pinsel zu grundieren.
 
Neben der Umgebungstemperatur ist für die Verarbei-
tung von Reaktionsharzen die Temperatur des Unter-
grundes von entscheidender Bedeutung. Bei niedrigen 
Temperaturen verzögern sich grundsätzlich die chemi-
schen Reaktionen; damit verlängern sich auch die 
Überarbeitbarkeits- und Begehbarkeitszeiten. Gleich-
zeitig erhöht sich, infolge zunehmender Viskosität, ge-
gebenenfalls der Verbrauch pro Flächeneinheit. Bei 
hohen Temperaturen werden die chemischen Reaktio-
nen beschleunigt, so dass sich oben angegebenen Zei-
ten entsprechend verkürzen.
 
Die Verarbeitung darf nur von geschulten Sika® Ucre-
te® Verarbeitern ausgeführt werden.

GERÄTEREINIGUNG

Bei Arbeitsunterbrechung müssen alle zur Wiederver-
wendung vorgesehenen Arbeitsgeräte sorgfältig mit 
Sika® Verdünnung C (nur für die Reinigung) gesäubert 
werden.
 
Ausgehärtete Verunreinigungen lassen sich nur me-
chanisch entfernen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für 
dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-
schriften von Land zu Land verschieden sein können. 
Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem 
für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-
fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen 
unterschiedlichen Materialien und Untergründen so-
wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
währleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-
tung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, we-
der aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns in-
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-
lich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolg-
versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich 
sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wur-
den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung 
für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-
behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im 
Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-
duktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-
te.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch
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